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FUNDAMENTACION

Para conocer qué implica una soldadura, los procesos de soldadura, y los
procedimientos de soldadura, primero es necesario comprender sus principios
fisicos basicos. Es importante para el Soldador conocer los distintos materiales
base posibles de ser soldados. El éxito o fracaso de la soldadura dependera tanto

de la capacidad y habilidad del soldador como de los conocimientos que tengan



los involucrados de los procesos que ocurren en los metales que se van a unir.

A través del estudio de la Metalurgia general podemos conocer los diferentes
metales, sus propiedades, micro-estructura y las distintas aleaciones que se
producen actualmente para la industria metal mecanica.

El estudio de la Metalurgia de la Soldadura permite conocer qué alteraciones
sufren las zonas proximas a la unién soldada, dejando en evidencia los cuidados
a tener a la hora de realizar una soldadura que involucre fusion del metal base,
como proteger al metal fundido de los gases atmosféricos y de otras sustancias
contaminantes, poder valorar las transferencias de calor presentes en los
diferentes materiales, conocer las micro estructuras resultantes y todos los
cuidados a tener con los equipos y los aportes de soldadura utilizados.
Finalmente, es necesario conocer las tensiones mecanicas que se generan fruto
de los procesos de soldadura, con las consecuentes deformaciones que aquellas
provocan en las piezas a unir, de modo de poder evitarlas, o al menos minimizar

éstos efectos no deseados.

OBJETIVOS

En este programa el alumno debera poder identificar y estudiar las reacciones
provocadas en el equilibrio metal-escoria, la absorcion de gases por el metal de
soldadura, las propiedades del metal depositado, fisuracién en frio y en caliente,
la energia de arco y su vinculacién con el concepto de carbono equivalente y
todas las consecuencias derivadas de dicha combinacion

CONTENIDO

UNIDAD 1 (12HS)

Introduccion
Caracteristicas y/o Propiedades del Metal Depositado por Diferentes Tipos de
Material de Aporte
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Composicién Tipica de los Metales Depositados y Escorias

El Tipo de Revestimiento y su Influencia sobre la Soldadura en Diferentes
Posiciones

UNIDAD 2 (18 HS)

Estudio de una Junta Soldada

Zona Fundida

Zona de Uni6n o Transicién
Zona Afectada Térmicamente
Metal Base

Elaboracion de la Zona Fundida
Comportamiento Fisico-Quimico

UNIDAD 3 (16 HS)

Reacciones entre el Metal Fundido y el Medio Circundante
Reduccion por el Carbono

Reduccion por el Manganeso y el Silicio

Reduccion del Fosforo y el Azufre

Absorcion de Gases (H, O y N) por la Soldadura

El Hidrégeno

El Oxigeno

El Nitr6geno

UNIDAD 4 (18)

Solidificacidon de la Zona Fundida
Estructura de Solidificacion de una Soldadura en un Solo Pase
Poros y Fisuras en el Metal Fundido

Soldadura por Multiples Peses



Propiedades Mecanicas de la Zona Fundida
Consecuencias Mecanicas de la Operacion de Soldadura
Tratamiento Térmico de las Uniones Soldadas

Zona Térmicamente Afectada

PROPUESTA METODOLOGICA

Es fundamental al momento de trabajar sobre contenidos técnicos especificos la
conjuncién de la formacion en fundamentos teéricos con una importante carga
horaria practica. El desarrollo de las diferentes unidades didécticas debera
basarse en la participacion y motivacion del alumno mediante técnicas
pedagbgicas que permitan la asimilacion y aplicacion de los conceptos tedricos
y practicos.

Es central lograr el involucramiento de los alumnos con los contenidos
planteados, ya sea a través de la transmision de la experiencia profesional
practica del docente. Se utilizaran todos los contenidos multimedia disponibles
que permitan identificar los distintos conceptos que constituyen a la asignatura,
junto al material didactico al momento de trabajar los contenidos, de forma de
asociar los conceptos con su aplicacion practica.

La formacién en conceptos tedricos se realizard con el dictado de clases
buscando en todo momento la participacion de los alumnos, apoyandose en la
dindmica de talleres.

EVALUACION

I.a evaluacién consistira en el planteo de pruebas tedricas mensuales, trabajos
de desarrollo domiciliario e informes sobre las practicas de laboratorio, todos
los trabajos planteados seran realizados en forma individual; se debera tener un
promedio del 70% aprobado de los trabajos plantcados durante el afio para

poder aprobar la materia.
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